MINOSEGI TANUSITVANY ACELCSORE

CERTIFICATE ON PIPE TESTS

MB tel.: 427-0699

|Megrendeld | MObizonylat szabvanyszam | Azonosité |
| customer | standard number of the certification | Number of certicication

|D-EG THERMO-STAR KFT | MSZEN10204/2005 3.1 | 504011369 |
| I I

(e T :
|Sz&11it6levél széma |vizsgdlat targya: Object of testing:

| Number of dispatch note | MELEGEN HENGERELT |
| 332824 | VARRATNELKULI ACELCSO |
| | il
[ I ! I
| AnyagminGség |An termék mérete |Mennyiség: Quantity: |
| Tube quality |size of the steel prodoct — : : |
|  P235TR1 | 21,3%2,6 X 6000 MM | Darab |Méter | kg |
— : —| pieces |Metres |Kilos

|A termék az alabbi szabvany eloirasokat elégiti ki: | |300.00 |

|Steel product correspond to the undermentioned standard: | | | |
|EN 10216-1:2002 | | | |
| | | | l
F | = | | |
|Rendelési szam: Number of order: | sorszam: Serial No.: | | | |
| 228940 | I | ] l
| I I I I e
= 1
|A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI : CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL: |
I —
i= T T T 1
| szakité vizsgalat |vizsgdlati szam | GeBmunka |

|Tensile test: | Test No: | Tmpact test: |

| I | I )
I T T T T T T T T T 1
| Prébaszam  |ReH |Rm |a |z |prébaszam | Homérséklet C | I | 1T |~ S
|sample No: [N/mm | N/mm | % | % |sample No: | Temperature C | | | |
| | I | | I | | | I |
i 1 T T T T 1 T f T 1
[1 [310 |450 |46.5 | | \ | | | |
= | | : | | | | | —
| | I \ l | | | l ! |
| | I | | | I I I | _
e T T T T T 1
| | | | | | viznyomdspréba

— } | | ! —|Hydrostatic test

l | | \ l | l
H ' T : T — — T T T T T T =
|Kémiai osszetétel |Acél Adagszém| cs | sis | Mn% | sz | P% | s | s | % | %

| Chemical composition|Heart No | | | | | | | | | |
| e { i I l I % % I I —
| |503 |o.170 |0.220 |o.s70  |0.022 |o.018 | | | | |
I I I I I I I I I I I ]

f—
|Egyébb vizsgalatok és megjegyzések: Other tests and remarks:
|
l

TOM-FERR ZRT.
Budapest, Hungary
Acélesé utca 2-20.
tel: +36 1427-0699

Igazoljuk, hogy a fenti cséveket megvizsgaltuk, és az megfelel a szerz6désben foglattaknak. A mbizonylatot masolni
tilos! Csak a szines emblémas, kék tintaval alairt, eredeti bélyegzés miibizonylat érvényes, minden mas érvénytelen.

We hereby certify, that the tubes described above have beg St%ﬁl‘} meet the terms of the contract. It is

tomferr@tomferrhu prohibited to copy the certificate. Only certificate with cole @ SN RZttie ink and with original stam
www.tomferrhu is valid, o ViBKE. ifinfalid 7757;% égolc;{"tq 220, ¢ i
4
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Datum/Date Miiszaki ellenérzés/Quality control office



MINOSEGI TANUSITVANY ACELCSORE
CERTIFICATE ON PIPE TESTS

MB tel.: 427-0699

T
|Megrendeld Mibizonylat szabvanyszéam | Azonosité
| Customer standard number of the certification | Number of certicication
|D-EG THERMO-STAR KFT MSZEN10204/2005 3.1 | s500110184

1

f
|szallitélevél szama

|Number of dispatch note
| 331062

MELEGEN HENGERELT
VARRTANELKULI ACELCSO

Vizsgdlat targya: Object of testing:

T
|
I
l
it
I
|
I
|
|
I

| Il

|Egyébb vizsgdlatok és megjegyzések: Other tests and remarks:
| TOMORSEGI VIZGSALAT EN 10246-1 SZERINT ELVEGEZVE,MEGFELELT.

l
l
l
|
1
|
|
|
| |
f T 1
| Anyagminsdség |A termék mérete |Mennyiség: Quantity:
| Tube quality |size of the steel prodoct } : -
|  P235TR1 | 21.3X2,6 X 6000-6500 MM | parab |Méter | kg |
f . {Pieces |Metres |Kilos |
|A termék az alédbbi szabvany eloirdsokat elégiti ki: | |122.00 |
|Steel product correspond to the undermentioned standard: | | |
|EN 10216-1:2002 | [ l |
1 | I | l
f T ! | | |
|Rendelési szdm: Number of order: | Sorszam: Serial No.: | | |
|227423 | | | | |
I I 1 1 1 1
I 1
|A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL: |
- |
I T T T 1
|Szakité vizsgdlat |vizsgdlati szém | Gtdmunka |
|Tensile test: | Test No: | Impact test: |
I T T . T T t T f T T f
| prébaszam  |ReH | Rm |a |z |prébaszam | H®mérséklet C | I | II [
|Sample No: |N/mm | N/mm | % | % | Sample No: | Temperature C | | |
= I I I f l i I f i {
[1 |344 |431 [40.1 | l | | l | |
| | | | I | I ] | | |
f f T T T 1 T T 1 T 1
| |351 |439 |40.8 | | [ | | | |
L | | | | ! I I ! L |
I T T I I T 1
| | 348 |439 |39.7 | | Viznyomaspréba |
} ! - - ; |Hydrostatic test
l | l | | | !
!‘ L T ! T ! T ! T L T T T T T T }
|Kémiai &sszetétel  |Acél Adagszém| cs | Si% | Mn% | s% | P% | Cu% | cr% | Ni% | o
|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | |
| I i ! I I { t I f ! l
| | 64249 |o.090 |0.220 |o.420 |o0.017 |0.007 |o.180 |o.050 |o.060 | |
I L ! I ! 1 1 L 1 |
f 1
l
|
|
|
l

TOM-FERR ZRT.
Budapest, Hungary
Acélcsé utca 2-20.
tel: +36 1427-0699
tomferr@tomferrhu
www.tomferrhu

Igazoljuk, hogy a fenti cséveket megvizsgaltuk, és az megfelel a szerz8désben foglaltaknak. A miibizonylatot mésolni
tilos! Csak a szines embléms, kék tintaval aldirt, eredeti bélyegz&s mibizonylat érvényes, minden mas érvénytelen.

We hereby certify, that the tubes described above have been tested and ny
prohibited to copy the certiﬁcatezmyfg[tigcﬂte with coloured logo, signed!
is valid, otherwise it is invalid.
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Détum/Date Miiszaki ellenérzés/Quality control office



MINOSEGI TANUSITVANY ACELCSGRE
CERTIFICATE ON PIPE TESTS

MB tel.: 427-0699

|Number of dispatch note
| 330083

MELEGEN HENGERELT
VARRATNELKULI ACELCSO

|Megrendeld | Mlbizonylat szabvanyszam | Azonosité
| customer | standard number of the certification | Number of certicication
|D-EG THERMO-STAR KEFT | MSZEN10204/2005 3.1 | s504011369
i | I
f T
|szallitélevél széama |vizsgalat targya: Object of testing:
I

|

f
| Anyagmindség

| Tube quality

T
|A termék mérete

|Size of the steel prodoct

|Mennyiség: Quantity:

I

| | |

|Egyébb vizsgdlatok és megjegyzések: Other tests and remarks:

|
|
l
|
1
|
l
|
|
1
|
1

|  P235TR1 | 21,3%2,6 X 6000 MM | parab |Méter | kg |

f L {Pieces |Metres |Kilos |

|A termék az aldbbi szabvény eloirdsokat elégiti ki: | |720.00 |

| Steel product correspond to the undermentioned standard: | | |

|EN 10216-1:2002 | | | |

| | | | |

I | { | | |

|Rendelési szam: Number of order: | Sorszam: Serial No.: | | |

|225183 | | | |

| 1 i I I

|A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL: [

} | T =T {

|szakité vizsgalat |vizsgdlati szam | GtBmunka |

| Tensile test: | Test No: | Impact test: |

} T T = T T f T t T T f

| Prébaszam  |ReH | Rm |a |z | Prébaszam | Homérséklet ¢ | I | Tt IS IIE

| sample No: |N/mm | N/mm | % | % |sample No: | Temperature C | | |

I i i I I = l % I l i

[1 [310 [450 |46.5 | | | | [ | |

= i i } I } f I I I {

| l I I | l I | | | 1

= 1 I i i I ' : s : i

| | | | | | viznyomaspréba |

- } 1 . } |Hydrostatic test

| | | | | | l

; . T ! T —— ey = T T T T T !

|Kémiai Osszetétel  |Acél Adagszam| ex | Si% | Mn% | ss | p% | s | % | % | |

|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | |

| } I i f E f I i I I I

| |503 |o.170  |0.220 [lor570° " S| otioz2t Joso18 | | | | |

! f L I 1 | 1 1 |

l
|
l
|
|

TOM-FERR ZRT.
Budapest, Hungary
Acélcsé utca 2-20.
tel: +36 1427-0699

Igazoljuk, hogy a fenti csdveket megvizsgaltuk, és az megfelel a szerzédésben foglaltaknak A mdibizonylatot mésolni
tilos! Csak a szines emblémds, kék tintéval aldirt, eredeti bélyegzés mibizonylat érvényes, minden més érvénytelen.

We hereby certify, that the tubes described above have been testedyand meet the terms of the contract. It is

tomferr@tomferrhu .proh.ibited to copy the certificate. Only certificate with coloured oga,’s%ne(j.r@é blue ink and with original stamp
www.tomferrhu is valid, otherwise it is invalid. A S0/ “Fep,
2007 1gy ? 75781 Acgs 1t
iy, ?,U'%i 22

Détum/Date Mszaki ellenérzés/Quality control %



MINOSEGI TANUSITVANY ACELCS@RE

T
|Megrendeld
| Customer

|D-EG THERMO-STAR KFT
1.

Mibizonylat szabvdnyszam

w4700  CERTIFICATE ON PIPE TESTS

Azonositd

MSZEN10204/2005 3.1

standard number of the certification |
I

Number of certicication

5504011369

f
|szallitélevél szama

|Number of dispatch note

Vizsgdlat téargya:
MELEGEN HENGERELT

T
l
I
I
l
|
I
|
T

Object of testing:

| 1 | iL 1

|Egyébb vizsgdlatok és megjegyzések: Other tests and remarks:

|
|
|
|
1
|
l

| 328495 VARRATNELKULI ACELCSO |

- ' ;

| Anyagmindség |A termék mérete |Mennyiség: Quantity:

| Tube quality |size of the steel prodoct — : —

|  P235TR1 | 21,3%2,6 X 6000 MM | parab |Méter |Kg |

— ! {Pieces |Metres |Kilos

|A termék az aldbbi szabvény eloirdsokat elégiti ki: | |120.00 |

|steel product correspond to the undermentioned standard: | | |

|EN 10216-1:2002 | | | |

l | | | l

= T f | | I

|Rendelési szam: Number of order: | Sorszdm: Serial No.: | | |

|225020 | | | | |

| I 1 1 1 =

]A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

I T T T i

| Szakité vizsgalat |vizsgadlati szam | Gtdmunka |

| Tensile test: | Test No: | Impact test: |

{ T — T T f T f T T =

| Prébaszam  |ReH | Rm |a |z |Prébaszam | Homérséklet C | I | e [ e |

|sample No: |N/mm | N/mm | % | % |sample No: | Temperature C | | |

I f 5 I { % i I i ==f —

[1 [310 [450 [46.5 | | | l | l l

t I } i I } f f I i =l

l l l [ l | | | | | |

: ; — | | | : ' ' : |

| | | | | | viznyomaspréba |

J-— : : : f {Hydrostatic test

| | | | | | l

I : T - T = — — T T T T T f

|Kémiai &sszetétel |Acél adagszam| cs | si% | Mn% | ss | P% | % | s | $ | %

|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | |

| f ! i } f 1 f == f } |

| |503 |o.170  |0.220 |o.570  ]o0.022 |o.018 | | | | |

| I I ! ! I |

|
|
|
|
l

|
I
|

TOM-FERR ZRT. Igazoljuk, hogy a fenti csdveket megizsgaltuk, és az megfelel a szerz6désben foglaltaknak. A miibizonylatot mésolni
Budapest, Hungary tilos! Csak a szines emblémds, kék tintéval aldirt, eredeti bélyegz6s mibizonylat érvényes, minden més érvénytelen.

Acélesé utca 2-20.
tel: +36 1427-0699
tomferr@tomferr.hu

www.tomferrhu

We hereby certify, that the tubes described above have been tested and meet the terms of the contract. It is

prohibited to copy the certificate. Only certificate with colouf;%go, signed by blue ink and with original stamp
is valid, otherwise it is invalid. pame® TOM-FERR Zrt.

rie) i) @211 Bp,, Acélcsd utca 2-20.
51Bp, Pf 200/24
vatomferr‘hu
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Déatum/Date Miszaki ellenérzés/Quality control office



