MINGSEGI/TANUSI'TVANY ACELCSORE

MB tel: 427-0699

CERTIFICATE ON PIPE TESTS

|Egyébb vizsgdlatok és megjegyzések: Other tests and remarks:

|Megrendels | MObizonylat szabvanyszam | Azonosité

| cCustomer | standard number of the certification | Number of certicication

|D-EG THERMO-STAR KFT | MSZEN10204/2005 3.1 | $501412973 |

: : | o

|Szdllitélevél széma |Vizsgdlat targya: Object of testing:

|Number of dispatch note | MELEGEN HENGERELT |

| 332824 | VARRATNELKULI ACELCSO

f I | i

| Anyagmindség |2 termék mérete |Mennyiség: Quantity:

| Tube quality |Size of the steel prodoct - ; T

I EE | 33,7%X3,2 X 6000 MM | Darab |Méter | kg |

} ! —]{ Pieces |Metres |Kilos |

|A termék az aldbbi szabvany eloirdsokat elégiti ki: | |180.00 | |

|Steel product correspond to the undermentioned standard: | | |

|DIN 1629 | | | |

|DIN 2448 | | | |

{ : — I l !

|Rendelési szam: Number of order: | Sorszam: Serial No.: | | |

[228940 | | | |

L 1 Ji 1 L J

|A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL: |

l T : T {

|szakité vizsgalat |Vizsgdlati szém | Gt &munka |

| Tensile test: | Test No: | Impact test: |

f T T = T T : T { T T

| Prébaszam  |ReH |Rm |2 4 |Prébaszam | HBmérséklet C | I | T4 [

| Ssample No: |N/mm | N/mm |% | % |Sample No: | Temperature C | | |

f i % ! { { I = - f =

|1 |326 [475 [33.9 | I | | l [ |

I —+ ? I f ! i -+ f I |

| l l | | | I | | | |

: | : | : } ' ' ' ' |

| | | | | | Viznyomdspréba

} | ! | 4 {Hydrostatic test

| I | I | | |

F ; T ' T sy = = T T AT T T {

|Kémiai &sszetétel — |Acél Adagszam| cs | Si% | Mn% | ss | P% | crs | Ni% | Cu% | s |

|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | | |

| F f ! f ? i ! I I f i

| | 72311 |o.180 |o.220 [lota20 o012 |o.010 |o.026 |0.023 |o.090 | |

I I I 1 1 1 |

|
I
I
|
|

l
|
|

TOM-FERR ZRT.
Budapest, Hungary
Acélcsé utca 2-20.

lgazoljuk, hogy a fenti csdveket megvizsgaltuk, és az megfelel a szerzdésben foglaltaknak A miibizonylatot masolni
tilos! Csak a szines emblémés, kék tintaval alairt, eredeti bélyegz6s miibizonylat érvényes, minden més érvénytelen.

tel: +36 1427-0699 We hereby cey ‘tne 1tubes described above have been tested and me etgpms of the contract. It is
o » T 3 TMe 4
tomferr@tomferr hu prohibited to copy the certificate, Only certificate with colouredog :Tsrjémégggyg 340.and with original stamp
www.tomferrhu is valid, otherwise it is invalid. 1 15rB), P 200/24
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Datum/Date Mszaki ellenérzés/ Quality control office



MINOSEGI TANUSITVANY ACELCSGRE
mete: 4270600  CERTIFICATE ON PIPE TESTS

| | 1 1

|Egyébb vizsgdlatok és megjegyzések: Other tests and remarks:
| TOMORSEGI ~ VIZSGALAT EN 10246-1 SZERINT ELVEGEZVE, MEGFELELT.

I

T

|Megrendeld | Mlbizonylat szabvanyszam | Azonosité

| cCustomer | standard number of the certification | Number of certicication

|D-EG THERMO-STAR KFT | MSZEN10204/2005 3.1 | s503111978

| | 1 |

f T ==

|szallitélevél szama |vizsgdlat targya: Object of testing:

| Number of dispatch note | MELEGEN HENGERELT

| 331062 | VARRATNELKULI ACELCSO

| | |

f T T 1

| Anyagmindség |A termék mérete |Mennyiség: Quantity:

| Tube quality |size of the steel prodoct } ; -

[ P2 35mRa: | 33,7%2,6 X 6000-7000 MM | parab |Méter |xg |

I L | Pieces |Metres |Kilos

|A termék az aldbbi szabvany eloirdsokat elégiti ki: | |17.00 |

|Ssteel product correspond to the undermentioned standard: | | |

|DIN 10216-1 | | | |

l | | l |

1 | I | | |

|Rendelési szam: Number of order: | Sorszam: Serial No.: | | |

[227423 | | | | |

L 1 | 1 1 ]

= 1

|A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL: |

I T T T I

|Szakité vizsgalat |vizsgdlati szam | Gt&munka |

| Tensile test: | Test No: | Impact test: |

| I I | |

I T T T T T T 1 T T 1

| Prébaszam  |ReH | Rm | |z | Prébaszém | Homérséklet C | I [ — | 111

| Sample No: |N/mm | N/mm | % | % |Sample No: | Temperature C | | |

| | | | I | | | I | |

f T T T T T T T T T 1

1 [318 |461 [37,9 | I I | | | |

| I I I | | I | I | |

r T T T T T T T T T 1

| l | | | | I | | I l

1' ? f I i I : : : ' I

| | | | | | viznyoméspréba |

} | | } ! |Hydrostatic test |

I l l l I | I

I - T . T = — = T T T T T I

|Kémiai Osszetétel  |Acél Adagszam| cs | sis | Mn% | s% | p% | s | % | % | %

|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | |

| I I I % ! % f f i f {

| | 77039 |o.060  |0.180 |o.410 |0.002 |0.014 | | | | |

I I 1 I 1 I I |

1
|
l
l
l
|

TOM-FERR ZRT.
Budapest, Hungary
Acélesé utca 2-20.
tel: +36 1427-0699

Igazoljuk, hogy a fenti csoveket megvizsgaltuk, és az megfelel a szerzGdésben foglaltaknak. A miibizonylatot mésolni
tilos! Csak a szines emblémds, kék tintaval aldirt, eredeti bélyegzds mibizonylat érvényes, minden més érvénytelen.

th@ﬁfp&of the contract. It is

We hereby certify, that the tubes described above have been tested ## d

tomferr@tomferrhu prohibited to copy the certificate. Only certificate with coloured logo -y blizer ik \gﬁb orig(i)nal stamp
www.tomferrhu is valid, otherwise ?\BW’V}UIL 10 17518p, pf 200/2u4Ca s

WWw.tomferr. by,

@@

Datum/Date Mdszaki ellenérzés/Quality control office



MINOSEGI TANUSITVANY ACELCSORE
vsie 7060 CERTIFICATE ON PIPE TESTS

T T
|Megrendeld | MObizonylat szabvanyszam | Azonosité
| Customer | standard number of the certification | Number of certicication
|D-EG THERMO-STAR KFT | MSZEN10204/2005 3.1 | $500110970
I ! I
|Szdllitélevél szama |Vizsgdlat targya: Object of testing:
|Number of dispatch note | MELEGEN HENGERELT
| 331062 | VARRATNELKULI ACELCSO
I I 1
| Anyagmindség |A termék mérete |Mennyiség: Quantity:
| Tube quality |Size of the steel prodoct } : T
| P235TR1 | 33,7X2,6 X 6000-6500 MM | parab |Méter |xg
} ! —| Pieces |Metres |Kilos
|A termék az aldbbi szabvany eloirdsokat elégiti ki: |31.10

|Steel product correspond to the undermentioned standard:

|EN 10216-1:2002

|
I
|
| I
| =
1
|
|
|

|Rendelési szém: Number of order: Sorszam: Serial No.:

T
|
|227423 |
1

|
I

IA TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

|
|
|
I
|
|
I
|
|
|
|
|
|
I
I
I
|
|
|
I
I
|
|
I
I
|
|
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I T T T
|Szakité vizsgalat |Vizsgalati szam | Ut&munka |
| Tensile test: | Test No: | Impact test: |
| 1 | |
I T T T T 1 T 1 T T
| Prébaszéam  |ReH | Rm |a |z |Prébaszam | Homérséklet ¢ | I | 11 [
|Sample No: |N/mm | N/mm | % | % |sample No: | Temperature C | |
| | | | | | | | | Il
I 1 1 1 T I 1 1 T I
| |346 |453 383 I | I | | |
| | | | | | | |
I T I 1 1 1 1 I I 1
I I | I | I I I | I
L | | | | Il 1 | L 1
I I 1 1 T 1
| | | | | | viznyomaspréba
} : } : . —| Hydrostatic test
I | I I | I
| | | 1 I |

T T T T T T T T T T
|Kémiai &sszetétel |Acél Adagszam| c% | si%s | Mn% | s% | P% | Cu% | crs | Ni% | %
|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | |
| f f i I I f I I I I
| | 65879 |o.080 |0.240 |o.430 ]o0.013 |o.012 |o.210 |0.060 [fleo o
| | | 1 L 1 | | 1 I 1
[
|Egyébb vizsgdlatok és megjegyzések: Other tests and remarks:
| TOMORSEGT VIZSGALAT EN 10246-1 SZERINT ELVEGEZVE, MEGFELELT.
I
|
|

TOM-FERR ZRT. IgazoIJuk hogy a fenti csoveket mengsgaltuk és az megfelel a szerzodesben foglaltaknak. A mibizonylatot masolni

Budapest, Hungary
Acélesé utca 2-20.
tel: +36 1427-0699 al
tomferr@tomferrhu prohibited to copy the certificate. Only certificate with coloured logo, s
www.tomferrhu is valid, otherwizeﬂy isjiﬁtali@. 1

nyﬁ,*mmden mai érvénytelen.

" Mftfﬁ; “ISfO‘ﬂItmaqcmiract It is
& by bMewmknace@I)M%EIm ér é)nal stamp

Datum/Date Mdszaki ellenérzés/Quality control office



MINOSEGI TANUSITVANY ACELCSORE
veweis2709  CERTIFICATE ON PIPE TESTS

1
|Megrendeld | MObizonylat szabvényszam | Azonosité
| Customer | standard number of the certification | Number of certicication
|D-EG THERMO-STAR KET | MSZEN10204/2005 3.1 | $501411273
| | I i
| 1

|Sz&11it6levél széma |vizsgalat targya: Object of testing:
|Number of dispatch note | MELEGEN HENGERELT
| 330083 | VARRATNELKULI ACELCSO |
| |
[ ! ) I
| Anyagmindség |A termék mérete |Mennyiség: Quantity: |
| Tube quality |size of the steel prodoct — : : ——
| ST 37 | 33,7X3,2 X 6000-6100 MM |parab |Méter |Kg |
— ! —| Pieces |Metres |Kilos
|A termék az aldbbi szabvany eloirdsokat elégiti ki: | |120.00 |
|steel product correspond to the undermentioned standard: | | |
|DIN 1629 | | | |
|DIN 2448 | | | |
} T — | | |
|Rendelési szam: Number of order: | Sorszam: Serial No.: | | |
| 225183 | | | | |
| I I | I 1l
f 1
|A TERMEK ANYAGANAK JELLEMZOI: CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:
== | T | =
|szakité vizsgdlat |vizsgalati szém | UtBmunka |
| Tensile test: | Test No: | Impact test: |
| I | | 1
I T T T T T T f T T 1
|Prébaszam  |ReH | Rm |a |z |prébaszam | Homérséklet C | I o [
|sample No: |N/mm | N/mm | % % |sample No: | Temperature C | | |
| | I | | I | | | | |
I I T T T I I T T T 1
l1 |342 |426 [38 | l | | | | |
l I i ! I I 1 I i l =
l l l l l | | | | l I
| | | | | | I I I I i
= f T 1 T T 1
| | | | | | Viznyomaspréba |
— ! . ! ; —|Hydrostatic test
! | | l | | |
I[ ! T I T I T I T : T T T T T T Jl
|Kémiai osszetétel  |Acél Adagszam| cs | si% | Mn% | s% | p% | Ni% | s | % | %
|Chemical composition|Heart No | | | | | | | | |

| | I | | | I | I | ]
| = T 1 f f T T f T T !
| | 96354 |o.100 |0.230 |o.460 |o0.016 |0.018 [0.070 | | | |
| 1 I I I ! I I | I I |
[ 1
|Egyébb vizsgalatok és megjegyzések: Other tests and remarks: |
| I
| |
| |
| |

'EOdM-FERR ZRT. Igazoljuk, hogy a fenti csdveket megvizsgaltuk, és az megfelel a szerz&désben foglaltaknak. A miibizonylatot mésolni
udapest, Hungary tilos! Csak a szines emblémas, kék tintaval alairt, eredeti bélyegzés mibizonylat érvényes, minden més érvénytelen.

Acélesé utca 2-20.
tel: +36 1 427-0699 We hereby certify, that the tubes described above have been te ed aid
tomferr@tomferrhu prohibited to copy the certificate. Only certificate with coloured Iogo i

www.tomferrhu is valid, otherwise it is invalid.

2007 JoN 72

eet the terms of the contract. It is
éd b 'Ww&mk and with original stamp

Détum/Date Mdszaki ellenérzés/Quality control office



